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Flächige Instandsetzung gerissener Industrieböden mit 
hoch verschleißfestem Carbonbeton





Unser Netzwerk



Motivation Carbonbeton



Was denken Sie wo der 
Betonmarkthingeht?



Politik erkennt 
den Notstand!



Carbonbeton- Leistungsfähigkeit7|

Carbonbeton- Hochleistungsbewehrung in Feinbeton



Carbonbeton- Wirtschaftlichkeit8|



Carbonbeton- Nachhaltigkeit9|
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Warum Carbonbewehrung für die Instandsetzungen?

- hohe Zugfestigkeit Ą hoher Verstärkungsgrad

- rissverteilend und abdichtend

- hohes Dauerstandsverhalten

- sehr leicht zu verlegen

- Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit

Überblick ðCarbonbeton
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Systeme in der Instandsetzung mit Carbonbeton

ÅAbdichtungen durch Risssanierung 

ÅFugenverstärkung

ÅFlächige Verstärkungund Bewehrungsersatz

ÅGewichtsreduktion

ÅWHG ςAbdichtungen

ÅKKS-Carbonbeton
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Gliederung

I. Typische Schadensbilder

II. Fugenverstärkung

III. αreverseconcreteά CǳƎŜƴǾŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎ 

IV. Risssanierung

V. WHG ςAbdichtungen
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Gliederung

I. Typische Schadensbilder

II. Fugenverstärkung

III. αreverseconcreteά CǳƎŜƴǾŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎ 

IV. Risssanierung

V. WHG ςAbdichtungen



Schäden - Fugen14 |

Typische Schadensbilder an Fugen



Schäden - Risse15 |

Typische Rissbilder der Bodenplatte (hier bereits gestrahlt)
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Gliederung

I. Typische Schadensbilder

II. Fugenverstärkung

III. αreverseconcreteά CǳƎŜƴǾŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎ 

IV. Risssanierung

V. WHG ςAbdichtungen



II Vorbereitung der Flächen17 |

Fräsen der Schadstellen (Fugen, Risse)



Vorbereitung der Flächen18 |

Gefräste Bereiche



Vorbereitung der Flächen19 |

Bohrungen an Kreuzungspunkten der einzelnen kippelnden Platten



Vorbereitung der Flächen20 |

Bohrungen an Kreuzungspunkten der einzelnen Platten



Vorbereitung der Flächen21 |

Kugelstrahlen der gesamten Fläche



Vorbereitung der Flächen22 |

Kugelstrahlen der gesamten Fläche



Vorbereitung der Flächen23 |

ReprofilierunggestämmterFugenbereiche


